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Services disponibles :

I. Caractérisations physico-chimiques 

Analyses d’échantillons par différentes techniques de caractérisation : 
· texture (surface spécifique, volume poreux, distribution poreuse) par physisorption d’azote ou de krypton (« BET ») 

· structure (identification de phases ou de groupements) par diffraction des rayons X, spectroscopie Raman et Infrarouge,   

· analyses qualitative et quantitative de la surface par spectroscopie des photoélectrons (XPS) 

· analyses de l’acido-basicité par chimisorption (NH3), adsorption – désorption de molécules sondes (TPD, Infrarouge)

· analyses de la dispersion métallique par chimisorption (CO, H2, O2)  

· etc. 

II. Essais et développements de catalyseurs à façon

Préparation d’échantillons de matériaux inorganiques et catalyseurs à façon (1 g à 1kg) et mise en forme ce ceux-ci. 

Utilisation et location d’équipements de synthèse, de mise en forme (pastillage – extrusion) et/ou d’activation à l’échelle de la centaine de gramme au kilo (kilo-lab).   


III. Consultance dans le domaine de la catalyse hétérogène et de la caractérisation des matériaux inorganiques  

Rem. La liste de prix des services ci-jointe est donnée à titre indicatif et sans engagement. Les prix dépendent des conditions exactes et du détail des analyses, de la précision des rapports désirés et  du nombre d’échantillons et du type de collaboration envisagée.   

I. Service d’analyse : caractérisations physico-chimiques 
Personne de contact :
Prof. E. Gaigneaux 
 
+32 10 47 36 65








eric.gaigneaux@uclouvain.be 

	Techniques de caractérisation
	Description 
	€ /unité* 
	Unité 
	Nombre moyen d’échantillons analysés par unité (en conditions standard) 

Sans garantie, ni sans engagement) 

	Physisorption d’azote ou krypton
	Analyse micro- et mésoporosité + surface spécifique 

(ASAP) 
	400 €/unité


	24 h
	1

	
	Analyse mésoporosité + surface spécifique

(TRISTAR) 
	300 €/unité
	12 h
	3

	Diffraction des rayons X (XRD) 
	Analyse 
	50 €/unité
	1 h 
	1

	Spectroscopie des photoélectrons (XPS)
	Détails des prix et des analyses sur demande 
	
	
	

	Infrarouge (FTIR et DRIFTS)
	Détails des prix et des analyses sur demande
	400 €/unité
	8 h 
	Sur demande (fonction du type d’analyse demandée) 

	FT-Raman
	Détails des prix et des analyses sur demande
	300 €/unité
	8 h 
	Sur demande (fonction du type d’analyse demandée)

	Chimisorption (CO, NH3, H2, O2) 
	Analyse
	400 €/unité
	24 h
	1

	TPD, TPR ou TPO + suivi par spectroscopie de masse
	Analyse 
	300 €/unité
	8 h
	1


* unité = déterminé en fonction du temps effectif machine 

Ce tarif s’entend hors TVA (21%).
Ce tarif n’inclut pas la main d’œuvre pour la préparation des échantillons, le lancement des analyses, la préparation des rapports d’analyse (selon niveau à définir) : 75 €/h. Un minutage précis sera remis au moment de la facturation.

Les tarifs sont donnés à titre indicatif et incluent une PAFG (participation au frais généraux de l’université) de 20%. 

II. Essais et développement de catalyseurs à façon  
Synthèse et mise en forme de matériaux inorganiques ou de catalyseurs à façon : prix sur demande. 
Utilisation - location d’équipements de préparation et de mise en forme (KILO-LAB)
Personne de contact :
Pr Eric Gaigneaux

+32 10 47 36 65









eric.gaigneaux@uclouvain.be 
	Équipements disponibles 
	Caractéristiques
	€ /unité*
	Unité 

	Four rotatif sous atmosphère contrôlée 
	Réacteur en quartz.  Contenance : 3 l, atmosphère contrôlée :  flux d’hydrogène, d’oxygène, d’ammoniaque, et autres gaz sur demande, Tmax : 1000°C, programmable (plusieurs paliers possibles)  
	200 €**
	8 h  

	Four sous-vide ou atmosphère contrôlée 
	Réacteur en inox. Contenance : 2 l, Tmax : 650°C, atmosphère contrôlée ou sous-vide,  programmable (plusieurs paliers possibles)  
	
	

	Etuves (volume intérieur : 200 l) 
	Etuves sous-vide ou standard (25 – 200°C) 
	100 €
	8 h

	Extrudeuse de laboratoire 
	Extrudeuse munie d’une vis sans fin (chargement min. 200 g) (inclus l’utilisation d’une malaxeuse pour préparation de la pâte) 
	300 €
	8 h 

	Pastilleuse automatique (10 poinçons) 
	Inclut l’utilisation des équipements de mesure de la résistance des pastilles 
	300 €
	8 h

	Réacteur Labmax en verre automatisé (6 l) 
	Réacteur de synthèse en verre avec ajout dosé, réglage automatisé de la température (-20°C à +150°C), du pH et de l’agitation, et reporting  
	300 €
	8 h 

	Réacteur de synthèse en verre (20 l)  
	Réacteur de synthèse en verre avec chauffage/refroidissement, agitateurs, sondes de pH et de température 
	250 €
	8 h

	Réacteur en inox (100 l)
	Réacteur de synthèse en inox avec chauffage double enveloppe, agitateur, sondes de pH et température
	300 €
	8 h

	Evaporateur rotatif sous-vide (jusqu’à 15 litres)
	Contrôle du vide, température d’évaporation, différents ballons disponibles (4, 7 et 15 l) 
	250 €
	8 h


Attention !! La location et l’utilisation de ces équipements ne sont possibles que moyennant la signature d’un contrat de service incluant une décharge en cas de dommage à l’appareillage et vis-à-vis des utilisateurs, et de nettoyage des équipements après usage. 

* Ces tarifs n’incluent pas la main d’œuvre pour l’écolage avant la première utilisation des équipements. Dans ce cas, un tarif horaire de 75 € sera appliqué. 

** Non inclus, la consommation de gaz pour les traitements thermiques sous atmosphère contrôlée. Les réactifs des synthèse sont à charge des utilisateurs.

III. Consultance dans le domaine de la catalyse hétérogène et de la caractérisation des matériaux inorganiques  
Personnes de contact :
Prof. Eric Gaigneaux 

+32 10 47 36 65









eric.gaigneaux@uclouvain.be 





Prof. Patricio Ruiz 

+32 10 47 35 97
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